Prifzeugnis Uber Reibbeiwerte
Gepruft nach VDI 2700 Blatt 14

Fur die: UPM Plywood Oy
Niemenkatu 16
FI-15141 Lahti

Erstellt: DEKRA Automobil GmbH
Am Mittleren Moos 45
D-86167 Augsburg

Pb.-Nr.: 226/35527/703550/1821530116/2.1
Bezeichnung des RhM: WISA-TopGrip Evo2

1. Beschreibung der Reibpartner

1.1 Auflageflache:

1.1.1 Ladeboden WISA-TopGrip Evo2

1.1.2 Zustand des Ladebodens: neuwertig

1.2 Ladegut bzw. Ladungstrager:

1.2.1 Verpackte Papierrollen @ 1.250 mm

1.3 Starke des RhM-Prifmusters:

Antirutschladeboden mit ungerichteter

Oberflachenstruktur

1.4 Umgebungstemperatur bei der Prifung:
1.5 Anzahl der Wiederholungsmessungen:

1.6 Ort und Datum der Prifungen:

11,6 °C/ 30 % rel. Luftfeuchte
3 je Richtung
Augsburg, den 08.03.2018

1.7 Geprifte Anordnung der Priufkoérper auf dem rutschhemmenden Boden:

M[i?ﬁe Reibpartner Zugrichtung Anordnung der Rolle H
ca.1.110
ca. 1.660 | Ladeboden/Papierrolle langs rotationssymmetrisch =0,80
ca. 2.216

2. Ermittelte Gleit — Reibbeiwerte

| Ladeboden/Papierrolle: 1 =0,80 |

Der Sicherheitsabschlag von 5 % wurde berticksichtigt.

DEKRA Automobil Gmme

NL Augsburg

Augsburg, den 23.03.2018

(Prufinstitut) M.Sc. Michael Gurtner (Ort, Datum der Ausstellung)
| Alle Einzelergebnisse wurden dokumentiert und kénnen auf Anforderung belegt werden. |
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